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Ürün Kodu

UTC-0400 Slump-Çökme Deney Seti 
UTC-0402 Slump Konisi 
UTC-0404 Slump Tablası/ Numune Tepsisi 

500x500x60 mm, kulplu 
UTC-0406 Slump Doldurma Hunisi, Galvanizli Çelik 
UTC-0408 Şişleme Çubuğu Ø 16x600 mm 
UTC-0410 Şişleme Çubuğu Ø 10xx300 mm
UTGH-1695 Lastik Tokmak 
UTGM-0380 Çelik Cetvel 300x1 mm 
UTGH-1605 Laboratuvar (bakkal) küreği, orta boy

TS EN 12350-2

Standartlar

Slamp-Çökme deneyi, orta ve yüksek işlenebilirliğe sahip taze 
betonda kıvam ölçümünde kullanılır. 

Korozyondan etkilenmemesi için galvanizlenmiş veya 
elektrostatik olarak boyanmıştır.

Boyutlar

Ağırlık (yaklaşık)

550x600x250 mm (paketlenmiş)

6 kg

Slump seti aşağıdakileri kapsamaktadır:
  

• Slump Konisi Üst Çap: 100 ±2 mm / Taban Çapı: 200 ±2 mm 
Yükseklik: 300 ±2 mm 

• Slump Tablası 500x500x60 mm, kulplu 
• Slump Doldurma Hunisi, Galvanizli Çelik 
• Şişleme Çubuğu, Ø 16x600 mm 
• Lastik Tokmak 
• Çelik Cetvel, 300x1 mm 
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