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2 I ES I « BETON

MALZEME TEST CIHAZLARI .
Taze Beton Deneyleri

UTC-0510 Yayilma Tablasi Deney Seti
UTC-0512 Yayilma Tablasi Konisi, UTC-0510 icin
UTC-0513 Sikistirma Tokmagi, 40x40x335 mm

TS EN 12350-5

Deney seti, yiiksek islenebilirlikteki ( yayilma degeri 340 mm ve
600 mm arasinda) beton karisimlarinin kivam 6l¢imiinde
kullanilir. Taze beton kivami, disme hareketi yaptirilan bir tabla
lizerindeki betonunyayilmasinin él¢iimi yoluyla belirlenir.

Yizeyi metalle kapli, bir kenarlari birbirine mentese ile
baglanmis iki tabladan olusur. Ust tabla 700x700 mm
boyutundadir. Korozyona karsi direncli malzemeden Uretilmistir.
Ust tabla metal yiizeyinde, 210 mm capli daire sekilli bir ¢izgi ve 2
adet de birine dik merkezleme cizgileri bulunmaktadir.
Paslanmaz celik koninin tst ¢cap1 130 mm, taban ¢api ve yiksekligi
200 mm, kalinligi 1,5 mm ‘dir.

Yayilma Tablasi, asagidakiler ile birlikte verilmektedir:

¢ Yayilma Tablasi Konisi
e Sikistirma Tokmagi, 40x40x335 mm

Boyutlar 700x850x300 mm
Agirlik (yaklasik) 40 kg
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