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UTC-0518 Elek Segregasyonu/Ayrışma Deney Seti, kendiliğinden 
yerleşen betonun ayrışmaya karşı direncinin, elekte ayrışmaya 
direnç deneyi ile belirlenmesinde kullanılır.

Deney seti, ISO 3310-2 standardına uygun, 5 mm kare göz 
açıklıklı, 300 mm kasnak çaplı elek ve toplama kabını 
kapsamaktadır. 

Ürün Kodu

UTG-4PC0050/Y Elek, Ø 300x75 mm, 5 mm kare göz açıklıklı 
UTG-4002/Y Toplama Kabı, Ø:300x75 mm 

TS EN 12350-11

UTC-0518  Elek Segregasyonu Deney Seti                 

Standartlar

Boyutlar

Ağırlık (yaklaşık)

350x350x250 mm

2,5 kg
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