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MALZEME TEST CIHAZLARI .
Taze Beton Deneyleri

UTC-0720 Silindirik Kap ve Kapak

Standartlar

ASTM C 232; TS EN 480-4

UTC-0720 Taze karistirilmis beton numunesine giren karisim
suyunun, bagil terleme miktarinin belirlenmesinde kullanilir.

Boyutlar 290x255x350mm
Agirlik (yaklasik) 6 kg
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