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Ürün Kodu

UTC-0830     Kiriş Kalıbı 100x100x400 mm, Çelik
UTC-0832     Kiriş Kalıbı 100x100x500 mm, Çelik
UTC-0835     Kiriş Kalıbı 150x150x600 mm, Çelik
UTC-0838     Kiriş Kalıbı 150x150x750 mm, Çelik

TS EN 12390-1; ASTM C78, C293

Standartlar

Çelik kiriş kalıpları, ilgili standartlarında belirtilen boyut ve 
toleranslarda dayanıklı ve paslanmaya dirençli malzemeden 
üretilmiştir. İki parçadan oluşan kalıp gövdesi, taban plakasına 
kenetlenen ve temizlenmesi kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.

Ürün Kodu Boyutlar Ağırlık (yaklaşık)

170x510x150 mm

170x600x160 mm

220x700x220 mm

220x850x220 mm

18 kg

20 kg

32 kg

35 kg
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